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ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ПЬЕЗОЭФФЕКТА НА 
УГЛОВУЮ СЕЛЕКТИВНОСТЬ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ ГОЛОГРАММЫ, 

СФОРМИРОВАННОЙ В КРИСТАЛЛЕ Bi12SiO20 

В. Н. Навныко, В. В. Шепелевич, А. А. Голуб, В. В. Давыдовская 
Мозырский государственный педагогический университет  
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Селективные свойства объемных отражательных голограмм, сформи-

рованных в оптически активных фоторефрактивных пьезокристаллах, в 
отличие от селективных свойств объемных пропускающих голограмм 
(напр., [1, 2]) исследованы менее детально.  

В докладе представлены результаты анализа влияния оптической ак-
тивности и совместного действия фотоупругого и обратного пьезоэлек-
трического эффектов на зависимость дифракционной эффективности 
объемной отражательной голограммы, сформированной в кубическом 
оптически активном фоторефрактивном пьезокристалле Bi12SiO20 (BSO), 
от величины угловой отстройки волновой нормали опорной световой 
волны от условия Брэгга.  

Установлено, что «включение» оптической активности при расчете 
графика зависимости η(Δϕ) (η – дифракционная эффективность отража-
тельной голограммы, Δϕ – величина угловой отстройки от условия Брэг-
га) для кристалла BSO среза (001) приводит к уменьшению дифракцион-
ной эффективности в центральном максимуме (Δϕ = 0) и его расщепле-
нию на два локальных боковых максимума (Δϕ ≠ 0).  

Обнаружено, что совместное действие фотоупругого и обратного пье-
зоэлектрического эффектов в кристалле BSO среза (111) приводит к 
уменьшению максимальной дифракционной эффективности отражатель-
ной голограммы в центральном максимуме, однако не приводит к его 
расщеплению. Однако, как показано, существуют такие срезы кристалла 
BSO, для которых влияние этих эффектов обуславливает значительное 
уменьшение дифракционной эффективности в центральном максимуме, в 
результате чего максимальная дифракционная эффективность достигает-
ся уже в боковых максимумах. 
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